
Optilene® QUILLTM  

Polypropylen Dafilon® Supramid PremiCron® Dagrofil® Steelex® Silkam®

Polypropylen und  
Polyethylen,
nicht resorbierbar

Polypropylen, 
nicht resorbierbar

Polyamid 6,
nicht resorbierbar

Polyamid 6/6,6, 
nicht resorbierbar

Polyester (PET), 
nicht resorbierbar

Polyester (PET), 
nicht resorbierbar

Rostfreier Stahl,  
316L Edelstahl*,
nicht resorbierbar

Seide,
nicht resorbierbar

Beschichtung: 
keine

Beschichtung: 
keine

Beschichtung: 
keine

Beschichtung: 
keine

Beschichtung: 
Silikon

Beschichtung: 
keine

Beschichtung: 
keine oder Polyethylen*

Beschichtung: 
Wachs und Silikon

Fadenaufbau: 
monofil

Fadenaufbau: 
monofil, mit Widerhaken

Fadenaufbau: 
monofil

Fadenaufbau: 
monofil* / pseudomonofil

Fadenaufbau: 
geflochten 

Fadenaufbau: 
geflochten

Fadenaufbau: 
monofil, gedreht oder 
geflochten*

Fadenaufbau: 
geflochten

Farbe: 
blau

Farbe: 
ungefärbt

Farben: 
blau, ungefärbt, schwarz

Farben: 
schwarz, weiß

Farben: 
grün, weiß

Farbe: 
grün

Farbe: 
natur (metallisch)

Farben: 
schwarz, weiß

USP 10/0 bis 2  
metric 0,2 bis 5

USP 2/0 bis 2  
metric 3 bis 5

USP 11/0 bis 5  
metric 0,1 bis 7

USP 6/0 bis 3  
metric 0,7 bis 6

USP 6/0 bis 5  
metric 0,7 bis 7

USP 6/0 bis 5  
metric 0,7 bis 7

USP 5/0 bis 7  
metric 1 bis 9

USP 8/0 bis 5  
metric 0,4 bis 7

Hauptindikationen:
 · Herzchirurgie
 · Hautverschluss
 · Mikrochirurgie
 · Ophthalmologie
 · Neurochirurgie 

Hauptindikationen:
 · Allgemeinchirurgie
 · Orthopädie
 · Gynäkologie
 · Plastische Chirurgie

Hauptindikationen:
 · Hautverschluss
 · Mikrochirurgie
 · Mikrogefäßchirurgie
 · Neurochirurgie
 · Mundchirurgie

Hauptindikationen:
 · Hautverschluss
 · Plastische Chirurgie 

* USP (5/0 und 6/0)

Hauptindikationen:
 · Herzchirurgie
 · Gefäßchirurgie
 · Rekonstruktive und  
plastische Chirurgie 

Hauptindikationen:
 · Allgemeinchirurgie
 · Orthopädie
 · Gynäkologie / Geburtshilfe 
 · Rekonstruktive und  
plastische Chirurgie 

Hauptindikationen:
 · Sternumverschluss
 · Orthopädie / Trauma- 
tolo gie 
 · Abdominalchirurgie
 · Hernienoperationen

Hauptindikationen:
 · Allgemeinchirurgie
 · Hautverschluss 
 · Mundchirurgie 
 · Ophthalmologie

Für jede Naht den richtigen Faden
Nicht resorbierbares Nahtmaterial
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Monosyn® Quick Monosyn® QUILLTM  
MonodermTM MonoPlus® QUILLTM  

PDO Monomax® Novosyn® Quick Novosyn®

Glykonat,
kurzfristig reißfest,  
resorbierbar

Glykonat,
mittelfristig reißfest,
resorbierbar

PGA - PCL,
mittelfristig reißfest,
resorbierbar

Poly-p-dioxanon,
langfristig reißfest,
resorbierbar

Polydioxanon,
langfristig reißfest,
resorbierbar

Poly-4-Hydroxybutyrat,
ultralangfristig reißfest,
resorbierbar

Polyglactin 910,
kurzfristig reißfest,
resorbierbar

Poly(glycolid-co-l-lactid 
90/10), mittelfristig reißfest,
resorbierbar

Beschichtung: 
keine

Beschichtung: 
keine

Beschichtung: 
keine

Beschichtung: 
keine

Beschichtung: 
keine

Beschichtung: 
keine

Beschichtung: 
Polyglactin 370 und
Calciumstearat

Beschichtung: 
Poly(glycolid-co-l-lactid 
35/65) und Calciumstearat

Fadenaufbau: 
monofil

Fadenaufbau: 
monofil

Fadenaufbau: 
monofil, mit Widerhaken

Fadenaufbau: 
monofil

Fadenaufbau: 
monofil, mit Widerhaken

Fadenaufbau: 
monofil

Fadenaufbau: 
geflochten

Fadenaufbau: 
geflochten

Farben: 
ungefärbt

Farben: 
violett, ungefärbt

Farben: 
violett, ungefärbt

Farbe: 
violett

Farben: 
violett

Farbe: 
violett

Farbe: 
ungefärbt

Farben: 
violett, ungefärbt

USP 6/0 bis 1
metric 0,7 bis 4

USP 6/0 bis 2 
metric 0,7 bis 5

USP 5/0 bis 0 
metric 1 bis 3,5

USP 7/0 bis 2 
metric 0,5 bis 5

USP 4/0 bis 2 
metric 1,5 bis 5

USP 2/0 bis 1 
metric 3 bis 4

USP 6/0 bis 2 
metric 0,7 bis 5

USP 8/0 bis 2 
metric 0,4 bis 5

Reißfestigkeit: 
5   Tage 70 - 80 %
10   Tage 20 - 30 %

Reißfestigkeit: 
14   Tage  50 %

Reißfestigkeit: 
7   Tage  50 - 62 %
14   Tage 27 - 51 %

Reißfestigkeit: 
28   Tage  50 - 70 %

Reißfestigkeit:  
USP ≥ 3/0:
2 - 4 Wochen  80 %
6   Wochen 40 - 70 %
USP 4/0:
2   Wochen  67 % 
4   Wochen  50 %
6   Wochen  37 %

Reißfestigkeit:  
USP 2/0, 3/0:
1.   Monat  90 % 
3   Monate 60 %
5   Monate < 25 %
USP 1, 0:
1.   Monat  90 % 
3   Monate 70 %
5   Monate 60 %
7   Monate 50 %

Reißfestigkeit: 
5   Tage  50 %

Reißfestigkeit: 
14   Tage  75 %
21   Tage  40 - 50 % 
28   Tage  25 % 

Resorption: 
nach 56 Tagen

Resorption: 
nach 60 - 90 Tagen

Resorption: 
nach 90 - 120 Tagen

Resorption: 
nach 180 - 210 Tagen

Resorption: 
nach 120 - 180 Tagen

Resorption: 
nach 13 - 36 Monaten

Resorption: 
nach ca. 42 Tagen

Resorption: 
nach 56 - 70 Tagen

Hauptindikationen:
 · Hautverschluss 
 · Schleimhäute
 · Episiotomien 
 · Phimosen

Hauptindikationen:
 · Allgemeinchirurgie
 · Gynäkologie / Geburtshilfe
 · Urologie
 · Hautverschluss
 · Netzfixierung in der  
Allgemeinchirurgie
 · Gastrointestinale  
Anastomosen
 · Mundchirurgie

Hauptindikationen:
 · Allgemeinchirurgie
 · Orthopädie
 · Gynäkologie
 · Urologie
 · Plastische Chirurgie

Hauptindikationen:
 · Allgemeinchirurgie

Hauptindikationen:
 · Allgemeinchirurgie
 · Orthopädie
 · Gynäkologie
 · Urologie
 · Plastische Chirurgie

Hauptindikationen:
 · Bauchdeckenverschluss

Hauptindikationen:
 · Episiotomien
 · Schleimhäute in der 
Mund-, Kiefer-, Gesichts-
chirurgie
 · Hautverschluss

Hauptindikationen:
 · Für die Adaption von 
Weichgewebe und/oder 
Ligaturen.

Für jede Naht den richtigen Faden
Resorbierbares Nahtmaterial


